Heidelberg Materials, a.s.
Mokra 359, 664 04 Mokra

Laboratorni vySetreni 2024

. = Celkové
ek C.vzorku Lokalita mnozstvi
g.m2meés”

108227 |Tvarozna 8,37

O 108228 [Sivice 9,10
& 108229 |Jezera 4,63
4 108230 |Host&nice 7,66
i 108231 |Mokra 8,51
O 108232 |Chlum 9,49
108233 |Velatice 6,63

108316 |Tvarozna 11,2

108317 |Sivice 476

5 108319 |Jezera 6,38
& 108320 |Hosténice 8,40
2] 108321 |Mokra 3,29
108322 |Chlum 8,27

108323 |Velatice 6,32

119202 |[Tvarozna 6,15

119203 |Sivice 2,09

i 119204 |Jezera 4,64
ﬁ 119205 [Hosténice 5,30
119206 |Mokra 1,40

119207 [Chlum 8,07

119208 [Velatice 7,48

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSeného vzorku.
Stanoveni byla provedena dle platnych norem, metod a ptedpisii.

Vypracoval: Ilona Podborska ) ,,[97
Vi




Heidelberg Materials, a.s.
Mokra 359, 664 04 Mokra

Laboratorni vysetreni 2024

" x Celkove
odber C.vzorku Lokalita mnozstvi
g.m2més™

145478 |Tvarozna 1,23

145479  |Sivice 1,55

- 145480 |Jezera 446
= 145481 |Hosténice 5,05
= 145482  |Mokra 1,51
145483 |Chlum 1,91

145484 |Velatice 3,57

145486 |Tvarozna 7,90

A 145487 |Sivice 2,82
< 145488 |Jezera 2,33
|C_> 145489 |Hosténice 244
<£ 145490 |Mokra 1,60
145491  |Chlum 1,40

145492 |Velatice 412

145494 |Tvarozna 3,27

O 145495 |Sivice 1,11
% 145496  |Jezera 3,61
»n 145497 |Hosténice 1,39
nO: 145498 |Mokra 2,63
& 145499 |Chlum 1,66
145500 |Velatice 2,20

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkougeného vzorku.
Stanoveni byla provedena dle platnych norem, metod a predpis.

Vypracoval: Ilona Podborska
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